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EDI-33 - MATERIAIS e PROCESSOS CONSTRUTIVOS. Requisito: QUI-27. Horas 
semanais: 3-0-2-5. Normalização. Desempenho e Durabilidade: Curvas Dose-
Resposta, Vida Útil, Ciclo de Vida. Polímeros, tintas e vernizes, vidros, madeiras, 
materiais cerâmicos, Materiais Betuminosos, Aços para concreto armado e 
protendido, Agregados, Aglomerantes, Concretos e Argamassas: definições, tipos, 
obtenção, propriedades, métodos de ensaio, utilização e processos construtivos 
relacionados. Novos Materiais. Bibliografia: Isaia, G.C. (ed.). Concreto: Ensino, 
Pesquisa e Realizações. IBRACON, São Paulo, 2005. Mehta, P.K. Monteiro, P.J.M. 
Concreto: Estrutura, propriedades e materiais. PINI, São Paulo, 1994; Neville, A. 
M., Propriedades do concreto, Pini, São Paulo, 1982. 

 
ALTERAÇÃO REALIZADA EM 2008: inversão da ordem dos temas, colocando os 
itens referentes a concreto antes. 
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CARGA HORÁRIA: 3-0-2-5 
e-mail:  magdlima@ita.br
ramal: 6832 

PROGRAMA 
 1. Apresentação 
 2. Normalização 
 3. Técnicas de análise de materiais  
 4. Desempenho e Durabilidade 
 5. Concreto asfáltico e de cimento 
 6. Agregados 
 7. Aglomerantes 
 8. Concretos 
 9. Argamassas 
10. Aços para concreto armado e protendido 
11. Polímeros 
12. Tintas e Vernizes 
13. Vidros  
14. Madeiras 
15. Materiais Cerâmicos 
16. Materiais Betuminosos 
17. Novos materiais – Novas tendências 
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LABORATÓRIOS - 2008 

 
 

DATA ASSUNTO 

06/03  

20/03  

03/04  

11/04  SEXTA – Visita a FEICON – São Paulo (Anteposição do dia 01/05) 

17/04  

01/05 Anteposto no dia 11/04 

15/05  

29/05  

12/06 Antepor – Viagem ao exterior 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
Gerais: 

 As aulas de laboratório e visitas terão relatórios que deverão ser 
realizados de acordo com roteiro entregue. A entrega dos relatórios 
deverá se realizar na data estipulada no roteiro; atrasos serão penalizados 
de acordo com o roteiro entregue; 

 Os relatórios das aulas de laboratório e os exercícios entregues durante o 
bimestre terão peso 2.0; 

Primeiro bimestre: 
 Relatórios das aulas de laboratório e visitas: peso 2.0 
  A primeira prova terá peso 8.0 

Segundo bimestre: 
 A segunda prova terá peso 5.0 
 O trabalho a ser entregue no final do semestre terá peso 3.0 (parte escrita 
= peso 2,0 e seminário = peso 1,0) 

 Relatórios das aulas de laboratório e visitas: peso 2.0 
 

 
 


